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ABSTRACT：From the architectural component parts unearthed from the imperial temple remains at 

Baomacheng Site in Antu County，Jilin Province，some ridge files are identified．According to the relevant records in 

YingzaoFashi(State Bml~ng Standards)ofthe Song Dynasty，with the references ofthe extant architectural examples 

oftheTan g，Song，Liao，Jin andYuan Dynastiesandarchaeologically unearthedridgefiles，themakingmethods ofthe 

ridge tiles Can be concretely analyzed．The ridge tiles mainly consisted of two types，nam ely the tiaozi wa(quartered 

rooffile)andxiandao蚴 (halved rooftile)；seenfromthe extant cases，theywouldbe producedoutoftheflatfilesand 

semi—cylindrical files．Th e ridge—building methods and their evolution process from the Northem Dynasties Period to 

theYuanDynasty showedthattheearlyyearsoftheYuanDynastyisthekeyperiodforthe changeoftheridge—building 

methodsfrom pilingtheridgefilesto 叩plyingtheprefabricatedridge caps． 

《营造法式》是北宋时期官订的建筑 

专书，历来受到学术界的高度重视，以往对 

《营造法式》的研究成果丰富，多集中于大 

木作的相关方面，对小木作、彩画作等方面 

也有一定关注。但长期以来，有关 《营造法 

式》瓦作、砖作、石作等部分的研究相对薄 

弱。近年来，随着历史时期特别是辽宋金元 

时期重要都城和建筑遗址考古工作的开展， 
一 批重要考古材料尤其是建筑遗迹和构件陆 

续刊布，这为我们重新认识和深入研究 《营 

造法式》的相关内容提供了契机。吉林安图 

县宝马城金代皇家神庙遗址⋯的发掘，使我 

们有机会了解金代官式建筑的有关材料，本 

作者：王子奇 ，北京市，100710， 

赵俊杰，长春市，130012， 

104(总1424) 

文拟从宝马城金代遗址出土的垒脊瓦入手， 

试对相关问题加以分析。 

一

、 宝马城遗址出土垒脊瓦 

2014～2016年，在对宝马城金代皇家神 

庙遗址进行系列发掘的工作中，出土了两类 

较为特殊的瓦件，不是一般常见的屋面用筒 

瓦或板瓦。 

一 类常见平面呈窄长条形，宽度多在 

11～12厘米左右，瓦件弧度较大。瓦背 (凸 

面 )光滑，多保留有灰白色泥灰痕迹，应是 

原建筑瓦件问粘合剂的残留，泥灰痕迹范围 

多占瓦背面积的一半弱；部分瓦件两侧边缘 
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均保留彳丁泥灰痕迹．说叫『从j侧缘郜曾施以泥 

类的 合刹；瓦内 (1l r1 )饰布纹 比什 

长边端丽较为规整，仃细观察可 端嘶边 

缘 平 光滑、一 略 凹凸， 是；tl0作 

fll『先以一扁 锐器 坯 卜一侧或两侧进行 

刎划 ，冉掰 J听致 短边端面则稍 M， 

·侧多为平憾r A的光滑平l ，另 ·侧多切 

削加 I 成 光滑的斜 一标夺20l5T0704⑧ ： 

8，较完 ·侧 边端 l：刻划有数道较 

浅的平 弦纹 ，可知陔 昧无瓦 (罔 ·， 

1：冈 ) 

一 类常 平面亦为窄长条形 ，宽多 

9～l 0 水 ，瓦件弧度较小 。兀背 、瓦 

lJ、J情 Ij 1i千类似，不I叫处在于丸背所fff厌 

h色泥灰痕迹 1̈i 较夫，说f1月施以 合刹的 

f×：域面私!较 人，仪一侧边缘鳝Ⅲl～2 Jq(米 

标本20l6T0505⑤ ：6，符 K边 、短边端 隋 

与前 类似 ( 一，2；『殳1 ) 

观察这 类瓦小难发脱 ， 『Ju分 

之一【,3iI弧， 瞍约相 1十 与城遗址 卜普 

通筒瓦的一、 应为筒乩 ·类的瓦什改造【而 

战 后 宽度则约相 1 r 马城遗址 ?f{上 

通饭瓦的 。 但 长度略短，应为板瓦 一 

的瓦什改造l 成 0这 类瓦件应为 《营 

下了甜 ：宝马城金代遗址所见 脊 ／艾其相关问题 

5城遗址⋯十帛 
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0城遗址⋯ { 帛 

(2【】I 、0505 ：6) 

造法』 》卷十 “ C作制瞍”『II所述的垒脊 

兀 

二、《营造法式》所记垒脊做法 

《营造法式》仃关垒脊丸的 载，卞 

r卷 “ 作制度” 、 十 ，f “ 

作功 ■ ·f『作” 和卷=_ t八 “诸作料例 
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． · 作”1 31 I{I厄以 “ 作制瞍 ·垒厣 

脊”条 为砸 ，兹摘 』jl 下 

垒屋脊之制： 

殿 阁 ：若三 间八椽或 五 间六椽 ，正 

脊高三十一层，垂脊低正脊两层 ji 线 

j盟 I～ 卜l· 

凡垒屋脊，每增两间或两椽，则正 

脊加两层 ⋯⋯正脊于线道瓦上厚一尺 

至八寸，垂脊减正脊二寸 ⋯⋯线道瓦 

在 当勾瓦之上 ，脊之下，殿阁等露三寸 

五分，堂屋等三寸，廊屋以下并二寸五 

分 其垒脊瓦并用本等 j 小等JlJK -J 

、J‘ -J l】U J‘}匹儿 ，‘ l J}】i 一J 

‘  

合脊甬瓦瓦亦用本等 小 川八 

、』’、八、r甑乩 ． 脊川长』L、J1舐儿 令合 

垂脊r氓瓦在正脊甬瓦瓦之下 线道 I 及合 

脊眦几 卜．肝川 r 耿泥 ·通，}I．f之rl道 

flI这段史 干I1《 造法 》 他十l_i火 

载,q~tl，《 造法式》所记建筑 脊 h 

ltl 1沟、线道 、条ff’[干̈合脊简 I』u部分 

构成，tl‘刈‘／f I州J 发的殿 、 i 』 、』_亍： 等 

小 建筑彳 体的牟脊凡J 数要求 【f1， 

线道 I “脊之 l卜”，fI『汁箅 脊 层数 

时『iJJ ’i一‘线道凡 内”， 此， 脊 包 

折线道凡币l1条 乩两部分 

火 r 叫 ℃以 建筑 的 

牟脊 几．以 、 ：术 通过埘 

《 造法』 》 找的分析， 

仃 r IJl 梁思成 

《 ，f造 j 爷》rfI【!IJf々j’ 

⋯ ：“ 丸作 If1． 脊这 

分f门f故法，以} 代I，I，J做法、 ．， 

例 《法J- 》Ï  ‘ 

’十̈比较 ，lIJ 以 硎彳l{人 

的 圳 ⋯⋯．术代的 脊 ， 

址川胚 牟成的 所JI ，J C 

姚址 ÷l~i Jt⋯，J ．按 

的 人小 干lI等 决 定川 的 

j 寸干II层数 但 清代 ，脊已绛成 r ·种颅 

制的构什， 按人小、 第之小M，做成若 

}： 号， lI- 做成各式各样的线道 、当沟 

等 ‘成龙配套 ’．简化_r施]一的操作过 ． 

增 r脊的 体性和I坚同性 这是 ·个小 

小的改进，但 艺术形象力’面，⋯⋯使彤象 

趋向繁琐，使宋、清两代厣脊的I 圳 JJn 

麓： r这种发腱和转变， 从北术末 清 

{刀这六r『i 『HJ．是怎样逐渐彤成的，还行待 

进一步研究” 0这不仪是较 天沣垒脊凡 

的研究，也川时指tP,r从宋代刮清代 脊用 

及 做法 、施ll 发展的宏观脉络、 

此 浠 谷 等 义进 -步根据 《营造法 

》的 载对屋脊的牟砌方式进 r初步复 

， 相当 度 l 推进 r对 《营造法式 》所 

记载垒脊瓦的从 0(『幺I四 ) 潘 等H 

tllf指⋯ ， 《衍造法式 》If 埘下线道 瓦 、 

条子瓦的制作是使川筒瓦 是板瓦．仔 

定的 ，这是_卡I1当准确的发脱 《 造 

法』 》苍十 “窑作制度”I⋯暂线道瓦、条 

瓦的制作系 r板瓦 卜，卷 f‘ “ 作功 

二 ·瓦作”『fl同样将线道瓦 、条子瓦的制 

作系 r “琉璃眍 ” “眍瓦” F，仉卷 

f‘入 “睹作料例一 ·瓦作”『1l则明确 载 

线道 、条子瓦均 筒兀制作，l其 ll线道瓦 

“以肌丸一 U造 片” ，条子凡 “以瓶瓦 一 

Jljif,il~i o 10，Jl I~lil矧 

纠lJu 潘 绘Jr。 TI-．1II 做法 
(永J 『《 造浊』℃斛 !62 ) 



造 lJ[1片” 潘 谷 『大【此认 为简 、板 丸 

仃¨造成线道 C、条子 的 -j’能性 ( 

) 

三、垒脊瓦实例及其做法 

以 针埘元代以Ij仃建筑垒犀脊的研究， 

郝址从 《 造法式》的相父文献i 载ff{发 

现仃地Inf建筑寅例中，部分仍使川 

J 牟脊 @fa法，但南 】 小构建筑 

分址址筑I{lT t I．常修缮的部分，所以 脊 

(以融瓦一LI造 

《诗造法式 》卷 

“瓦作” 

J 奇 ： 城 代遗-hk~ff 垒脊瓦及 卡廿天问题 

部分 ，1 傲 代修缮 换 此 ，埘 《营造 

法-4》 作圳发-I-“牟膝脊”条的进一步研 

究．仃必 ‘祭现存地 建筑实例的同 

_I、f，结合 ~j"rI ‘发脱的遗物加以综合探讨一 

(一 )地 建筑文f{I_IJ小的牟脊做法 

埘地 建筑实例响金『fI较早沣意和报 

道牟脊凡的，足rf1 造学礼20 i：f~30年代 

川：始的卡II父一I 作， 埘小结构进行捌合、测 

绘f1I『，对 等小构以外的部分也予以充分 

l949‘t-)4~、J一些重要ifI‘代建筑进行修 

(以械／'E f f造f叫片 )” 

《 造法 》径 f‘六 

“几 ” 

3板凡¨造线通 

《1f11f造法』 》替 f “瓦作” 

℃》绉 I 7I’将¨造 

祭r托均0『J‘板 

定功 ， 0酱 f 

勉 一jf 列⋯供参 

4．扳I,LH J逃祭 

) (据 《营造法 ≯ f ／『：“f屯f1 

冬1 潘 所绘线道瓦、条 P1,[：',li~lfi力‘ 
(改 rJ《前造法 m竿陵》 I58畎 ) 

I冬1人 佛比寺大殴正脊 乏̂鸱吻 
(采』 f《 思战拿 》第跚益 414 ) 

缮时 ，部分 发表或 

⋯版 的简报 、报告 

也披露 _r瓦作部分 

的卡H炎信息， r加 

以参考、 

⋯曲]j：台11l佛光 

寺的东火殿 ，1937年 

竹造学礼渊 确认为 

代 建筑 。东大殿 

为庑殿顶，正脊晕脊 

以板瓦垒叠，上面加 

简瓦，正脊在 {沟 

和线道瓦之 ¨ C19 

， 乖脊川9层 (罔 

六 )、梁思成曾认为 

尔大殿鸱尾或许应为 

』引代遗物，而正脊rIl 

部 所安 的火珠恐 属 

清代 后行学者指 

fII’佛)匕々 尔人殿膝 

琉璃脊刹、鸱吻卜j 

史殊殿仃元代题记的 

刹等 临瓦件造 

、 做法均相似，应 

腾 代遗物 佛光 

寺 东大殿 曾多 次维 

修，各脊做法虽为板 

牟番，但结合脊剁 

及鸱吻为冗代遗物弩 
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虑，则垒脊做法是 为脚代 貌尚仃疑 

河南嵩iIl少林寺初 庵人殿 ， 建丁』七术 I、i： 

I L印 (1 I 25~,Iz)，正脊以儿条牟 ， 端 

施JIJ鸱吻 ，巾央州 珠 ”I．．祁 涛认为陔殿 

脊龙吻为 代补 ， 屋 部分丸什仍为 

北宋时期原件⋯J，其 脊 彻的方式址 为 

北宋原貌也尚待斟酌 

应县佛宫寺释迦塔 辽代小塔，塔 荇 

层腰檐及剐阶09h,~脊、 脊均川简／,C横 以代 

当沟，沟隙JIJ灰勾抹， I】板 每砌作脊， 

冉覆以筒比；唯最上层顶 脊小』1 3牛』豆 帛 

砌，而足侧置简瓦，以代孵 的板 ．做成脊 

的两f!J11J， I 置板瓦 ·焦，l{f役以 

简比 梁思成认为后一种做法 是 

叫清修 时史=改原形所敛 人同 

_f七严寺辽代建筑海会殿悬⋯顶，J 

脊两f!J!Ij砌巷草纹化肫，H 人小不 

等， 知岸面后世曾多次维修； 

垂脊仍以溥砖替砌， 扣筒丸， 

与《背造法武》所 做法4Y#II似之 

处．．类似的还有大 化 金代 

构， 圣殿 、I I J及普贤 的符脊 

皆以传叠成，无线道雌饰 ， l 筒 

瓦， 贤阁和山门诸脊下还横川筒 

瓦二堡，以代线道瓦及 j沟‘131 

大同 寺金人脊■ (I 140 

年 )至 统I~LI4Ii(I144年 )前 弧 

新修建的夫雄 殿 ，虎殿顶， 

1997～2000年的维修 I_1~- II。1发 殿 

顶符脊 (J 脊除外 )拆除外表掺麦 

秸红 ，内部结构为瓦条垒砌的 

脊，局部坍毁补砌砖 (f-H L) 

维修 I 的 卜持 认为 凡条牟彻 

的各脊麻为 代遗制” 朔州崇稍 

寺金代建筑弥陀殿，歇山顶，符脊 

皆 条牟 ，瓦条之 卜当沟之 l 川 

两偿或 昝筒瓦以代线道丸，部 

分牟脊冗条傲后代修缮}1、f替换 

砖砌 II 脊 条32层，脊巾I火没 

刹，脊端没吻 ( 八 ) 人修时曾 脊 

的琉璃基座『『I发现 r鬯琉六年 (1 1464f )n 

帅题记 弥陀殿犀仃订瓦件的规格较为统一， 

洋俊认为殿顶瓦件大多足金代原物” 

保存下米的地面建筑隧面做法rIt．柚 

得注意的是山两 城永乐宫 水乐 一足 

代伞真教根水宫观之一，化丁【f1轴线 ㈨ 

主要门殿无极f J、t清殿 、纯⋯殿 、币 

殿均为死代所建．． 巾， 浦 、纯⋯、I下 

殿的主体土小 1 程完成人约 元rII统 

(1 262q<)以前_】 一般认为，此 殿 

1,C／q：等的主体仍足元初遗物、 清殿ii1_口 111．r!j! 

一  

爱 虢 罨 一 ． ～ ( 
【= 大同彳}；严寺人雄宝殿犀脊J 部 

(采fj《大I司 严寺 (12寺 )》 342 1) 

冬1八 朔州崇 弥陀f!}i} 叫做法 
(采r1《朔州崇揣 》第246页 ) 



五条屋脊，全为琉璃脊筒对接而成，正脊两 

侧还堆塑凸起的菊化、莲化、龙凤等，四条 

戗脊两侧为连枝荷包牡丹．脊身腰问各置一 

条行龙 ( 几 )。纯阳殿脊身为坯胎色脊简 

式，脊筒两侧面皆刻制成垒脊瓦所垒砌脊身 

式卺楞，远看很像传统垒脊瓦之制，近观实 

为脊筒上刻制的纹饰 (冈一o)。重阳殿及 

稍晚于 殿修建的无极门 (龙虎殿 )则仍使 

刚垒脊瓦垒砌脊身的做法[】 (图一一)。 

(二 )考古发现的垒脊瓦实例 

较早从考古发现的建筑构件遗物巾分 

辨flJ垒脊瓦的，是早年对渤海时期城址的发 

掘。早存1964年rf1罔科学院考古研究所对黑 

龙江宁安县渤海 卜京龙泉府遗址的勘探和 

发掘中，就在该城址宫城两 寝殿及东半 

城 l号佛寺遗址 发现了 “扣脊瓦”，报告描 

述陔类瓦件 “形体长而狭，似筒瓦而较平． 

两端截平，无瓦唇”， 称该类瓦 “比较少 

，

⋯ ⋯ 推测只川于屋脊 E，敝称 ‘扣脊 

瓦’”IiSl。从报告发表的两件垒脊瓦的图片 

看，应陔都是由筒瓦类瓦件改造而成 。 

此后，在对渤海城址的发掘中，陆续发 

现了不少垒脊瓦。在对吉林和龙县睡古城的 

发掘中，城址 内多处地点如内城隔墙门址． 

一 号、三号、四号宫殿，内城一号房址及内 

城水井巾都发现了垒脊瓦，可分为板瓦类和 

王子奇等：宝马城金代遗址所 垒脊瓦及其相关问题 

冈一。 永乐宫纯I5门殿脊部做法 
(采 《Ih西永乐”辽建亲临纪实》 339贝 ) 

筒瓦类两种．发掘报告统称为 “压 条”， 

有的还有模 义字或指按纹 。l 相较于此 

前，发掘者对于这类瓦件的用途已有了较为 

清晰的认识，指f“这类构件 “利用了板瓦或 

筒瓦的胚体加_T而成”【2’I，“安装在正脊、垂 

脊、戗脊、角脊等的正当沟或斜 沟之上． 

是增加各种脊线条的构件”l2 J。 

1998～2007年黑龙江省文物考古研究所对 

图几 永乐宫三清殿脊部做法 
采 《Il1I珏i永乐坩迁建亲il~SE实》第325页) 

渤海上京城的考古T作巾，也曾发 

现垒脊瓦 (图一二 )。第2号宫殿 

所 垒脊瓦有两类，不施釉者发掘 

者称 “条瓦”，均为板 改造。两 

件标本宽l6．5、l7．5厘米；红胎绿 

釉者发掘者称为 “ 当条”，似 

亦为板瓦类型，两件标本宽8．5、 

lO厘米。第3、4号宫殿ffI土者均不 

施釉，亦分两类，一类发掘者称为 

“条瓦”，为筒瓦改造，标本宽约 

l1．5～l3厘米；另一类发掘者称为 

“压当条”，仪一件，似为板瓦改 

造，宽l1．7～12．6厘米。第5号宫殿 

()9(总 1429) 
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1 jL—+ 一 

沟头 F 申 、兽 ! 
滴水 简瓦 

陶 -- 永乐官重⋯ 牟脊做法技吻 大样 
(采I'1《I⋯ 永乐”辽缱亲临纪实》 286贝) 

2 

—翮  
二。 。；』 

一图 一《 
云三至圈  ．t “ ‘ -一一 J 
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罔一 ： 渤海上京城遗址 土垒脊兀 
1、2、4 “条瓦” 3、5、6 “压当条” (1、2．第2、5 坩殿堆址fI{j ， 

3、6． 5O 宵殿基址 土．4、5．第3、4 宫殿建筑群堰址⋯ l ) (采“ 

《渤海 l 京城——1998～2007~,t 度学Iti’发掘调畲报告》) 

}fJ土一类 ，不施釉 ，发掘者称为 “条 ’，啦 

为筒瓦改造，标本宽约12～14厘米 第50号 

—  c} 

戗 

殿f 土垒脊 均施釉，发捌者称为 

“压! 条”，其 If1一类 为板瓦类 

， 部分施 黄绿色釉 ，标本宽约 

8～9厘米，部分施深绿色釉且瓦头 

饰指按纹，标小宽约l2．5～l3．5厘 

米；另一类为简瓦类型．施浅绿色 

釉 ，标本宽约9～1l 米 从发 

现的垒脊瓦彳千，可明!『【!．分为两类， 

一 类为板丸改造者，为板瓦分割一 

半而成；乃一类为简 改造者，为 

筒瓦分割一半而成，_九论施釉 j否 

皆如此。 

存对 林珲春市八连城遗址 

的发掘叶I，也在城址内如内城南门 

址和内城第一、第一-- [ 1建筑址及 

之间廊道、第一号建筑址尔侧廊庑 

等多处地点发现垒脊 ，亦L1『分 

为极瓦类和筒瓦类两种 ，发掘报 

告统称为 “ 当条”，有的还有模 或刻写义 

字 、指按纹。 

====== 



 

除 花马城遗址之外，存辽 

金元时期的考古遗址 1，也多次 

发现垒脊瓦 辽 I 京宫城东门 

遗址⋯土垒脊瓦 (发掘者称为 

“陶压 条” )，前后两端残 

缺，两侧长边有切割痕．素凸 

面有刮抹痕，凹而压印布纹， 

残长10～12．4、夕 弦宽6．7、内 

弦宽5．8～6厘米，从发表的标 

本看应属板兀类 。陕两华阴 

两岳庙遗址 的金 元时期地层 

叶l，曾f1{土黄釉 、白褐釉的垒 

脊瓦 ‘ 吉林I 城永平 金遗 

址m土垒脊瓦．也分为板瓦 

类 、筒 类两种．前者2l件 、 

王子奇等：宝马城金代遗址所见垒脊瓦及其相关问题 

3 

2 

冈一 元中部坩城两南角俞 土条子瓦及线道瓦 
条子凡瓦 2．条f瓦内 3．线道瓦 背 4．线道t,C r~J_豳 

(采I，I《几rIl邯：1998～20034r发掘报 》彩版 ·八儿) 

后者13件 。．．其巾，辽 I 京宫城尔f1遗址和 

古林h城永平辽金遗址所⋯垒脊冗，彤制与 

宝马城遗址⋯±者非常近似。 

而辽金冗时其u的考iti-_T 作巾最重要的垒 

脊 发现，则是元lf1都遗址 在元巾都宫城 

两南角台、 城一号殿址 、宫城 

南门及皂城南门均 有垒脊瓦， 

Ⅱ做法统一 ，可分为两类。 一类 

为绿釉板瓦改造 ．宽度约为板瓦 

的二分之一，瓦背凸面一侧宽数 

厘米的局部、侧缘和一端施釉， 

其余部位无釉； 一类为黄釉筒 

瓦改造 ，宽度约为简瓦的二分之 

一

， 瓦背凸面的绝大部分及侧缘 

和一端施釉 (罔一 ) 发掘报 

告 中，将前者称为 “条子瓦” ， 

后者称为 “线道几”。此外，还 

在宫城南门}fI土了合脊筒瓦，施 

绿釉，尤瓦舌，瓦内}nj周都有削 

切痕迹 ．前后两端削得极薄 ，L}1 

部有圆形瓦钉孔_1 还有一处重要 

的发现是在宫城南门东阙台处， 

发现一段使川条子瓦垒砌的残屋 

脊，残长0．8米，共存6层，总高 

0．1 75米，条子瓦每层叠涩内收约0．5厘米 ’ 

( 一 四 ) 

(=- )垒脊瓦实例反映的问题 

通过以上实例可知， 《营造法式》刊 

布之前的渤海城JiL遗迹中．已有垒脊瓦的发 

图一四 元中都宫城南门东阙台发现残屋脊 
E威 屋脊侧面 F．残屋脊背面 

(采自 《元【}1都：1998～2003年发捌报告》图版 ·九 、一几hi) 

· 111(总 1431) 
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现。事实上 ，早在北朝时期垒 

脊瓦做法已经较为常见。最为 

典型者可举麦积山北朝石窟和 

山西 J'rr州儿原岗北朝墓葬壁画 

为例。前者如第43窟、第49窟 

等处的窟檐各脊上皆雕}{J水平 

线，应即是模仿垒脊瓦的形式 

(罔一五 ) 后 者在墓葬 币道 

前端墓门上方的门墙正面绘门 

楼冈．所绘建筑各脊也为垒脊 

瓦样式" (图一六 )。唐宋以 

降，垒脊瓦形式更为多 ，前 

述各地面建筑实例rf1可反映辽 

宋金时期建筑 垒脊 瓦的彤制及 

做法：这些做法 ，大多 与《营 

造法式》所见较为吻合，但有 

些也有不同之处 如应 县小塔 

及大同善化寺l二圣殿、山f J、普 

贤阁，使川横置的简瓦代替线道 

凡和当沟，应是晋北地区辽金建 

筑垒脊瓦的常见做法．． 

地而建筑和考古出土的两 

处元代实例——永乐宫与元rf1 

都非常重要。元中都所见垒脊 

瓦，凡板瓦类皆施绿釉 ，筒瓦 

类 皆施黄釉 ，且 前者施釉面积 

较小 ，后者则较多。加之宫城 

南门东阙台出土残犀脊的六层 

垒脊瓦均为板瓦类 ，且所发现 

的合脊筒瓦也施绿釉，似乎可 

罔一 友积山 窟第49窟外景及 面l刳 
(采r1《友移{山 巾所反映 的J匕朝建筑》) 

一 六 山西忻州r 儿原岗北朝墓葬¨楼图局部 
(采 『I《【lI阿忻州巾，L原岗一115栩 袋》) 

说明同样施绿釉的板瓦类垒脊瓦应是较为靠 

近合脊筒瓦的部分，层层垒砌故而仪少量露 

f}{的瓦背边缘和侧缘施釉，报告定名为 “条 

子瓦”应是允当的：而筒瓦类垒脊瓦的瓦背 

施釉面积较大，也说明这部分应该更多地露 

⋯，参考上述应县木塔等用筒瓦代替线道 

瓦的做法 ，说明这类垒脊瓦即应 是 “线道 

瓦” 。 

与此类似的是，宝马城遗址}lI土的筒瓦 

类垒脊瓦，瓦背上有泥灰痕迹的区域较小， 

露出部分较多；板瓦类垒脊瓦，有泥灰痕迹 

的 域则 【 绝 大部分面积 ，仅一侧边缘露 

m。这一现象和元中都 土的垒脊瓦有很强 

的一致性，可知宝马城遗址所见前者即 “线 

道瓦”，后者即 “条子瓦”。倘若以此考 

虑 ，可以说明存金元官式建筑做法 巾，皆以 

板瓦制条子瓦，以筒瓦制线道瓦。 《营造法 

式》中所记条子瓦、线道瓦制作选用筒瓦、 



板瓦的矛盾，或应从此着眼考虑。 

永乐宫三清、纯阳、重阳三殿主体土木 

工程于元初基本同时兴建、完工，但屋脊形 

制不同，这一点值得注意。元代初年应是开 

始创制脊筒式屋脊的时期，三清殿、纯阳殿 

即是脊筒式屋脊的早期实例；但重阳殿与无 

极门则说明这一时期乃至元代更晚一些，尽 

管已经开始创制脊筒式屋脊，但垒脊瓦叠砌 

屋脊的做法仍然流行。而且，如果没有像三 

清殿那样特殊的装饰需要，脊筒仍做成如纯 

阳殿那样模仿垒脊瓦叠砌的形制，也说明元 

代初年正处在从垒脊瓦垒砌屋脊向脊筒式屋 

脊过渡的阶段。 

四、结 语 

本文从宝马城遗址出土的垒脊瓦人手， 

根据 《营造法式》的有关记载，并结合唐宋 

辽金元时期地面建筑现存实例与考古遗址出 

土的垒脊瓦遗物，对垒脊瓦的做法进行了分 

析。 《营造法式》所记垒脊瓦，包括线道瓦 

和条子瓦两类。金元时期官式建筑所见遗物 

中，线道瓦皆以筒瓦类瓦件制成，而条子瓦 

皆以板瓦类瓦件制成。并且，自唐宋以降， 

垒脊瓦做法已十分成熟。从所见实例反映的 

情况看，元代初年开始出现了预制脊筒构 

件，但仍存模仿垒脊瓦叠砌的形制，也说明 

元代初年正是垒脊做法出现转变的过渡时 

期。 

同时，也希望通过本研究引起建筑史和 

考古学界的研究者对 《营造法式》瓦作及其 

他相关薄弱环节的重视。在古代建筑勘测、 

修缮报告和考古发掘、整理及报告编写中， 

注意对屋面及各类瓦件的识别、分析和报 

道。对瓦件的深入研究，不应止于分型和分 

式；同时应注意瓦件的各种加工和施工过程 

中遗留的痕迹，这些痕迹对于营造工艺的研 

究具有重要意义。 

附记 ：本文中图一至图三由郭美晴绘 

制、拍摄。文章草就后，曾先后承蒙钟晓 

王子奇等：宝马城金代遗址所见垒脊瓦及其相关问题 

青、朱岩石、韩建华、李志荣等先生给予宝 

贵意见，谨此表示感谢! 
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